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T ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

)
MU ZAKLAD TECHNOLOGH SZKLA
3= 30-702 Krakéw, ul. Lipowa 3
gf.{'\((';“ tel.: (+4812)4236777 tel.: (+48 12) 2571200  fax(+4812)4235836
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-:..‘:3,1: Przedmiot badan: Szyby ochironne budowlane

i/ Pilkington Optilam™ 9,5 o budowie opisanej
= w Raporcie 7 Badania Nr 054.W.17.AK,

gg\(( ~ wyprodukowane przez firmg Pilkington Polska Sp.  o.0.

7N BN 27-600 Sandomierz ul. Portowa 24

A Zleceniodawca: Pilkington Polska Sp. z o.0.
é&({! s 27-600 Sandomierz ul. Portowa 24

%‘ﬁw\( 7 Rodzaj badan: Sprawdzenie klasy odpornosci na reczny atak
":;: ;:a wg PN-EN 356: 2000 Szklo w budownictwie. Szyby ochronne.
}}} 2 o Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny atak

«s y Orzeczenie lub wynik: Szyby ochronne budowlane
e'g;-, Pilkington Optilam™ 9,5 spelniajq wymagania dla klasy
P4A szyb ochronnych wg PN-EN 356: 2000
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>>} > 98 Podstawa orzeczenia: Raportz Badania Nr 054.W.17.AK
é‘&((( ¢ z dnia 20.04.2017 r.

e Odpoywviedzj danie:
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S mgr inz. Angi Balon-Wrdbsl

QL Krakéw, dnia: 20.04.2017 r. DYREKTOR
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